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Los geosintéticos son usados en diferentes aplicaciones en instalaciones de tratamiento de
aguas residuales. El uso mas comun es en lagunas que operan con procesos aerobicos y
anaerobicos. Entre otras aplicaciones se tiene la evaporacion mejorada de aguas residuales
y la deshidratacion de lodos mediante geotubos permeables hechos de geotextil.

Lagunas Anaerdbicas con Cubiertas

Cuando las aguas residuales con una carga orgéanica razonablemente alta son mantenidas

en una laguna durante varios dias, un sedimento anaerdbico se acumula en la base de la

laguna. En una laguna no cubierta la actividad de digestion anaerdbica se realiza en la base
de la laguna mientras que la actividad proxima de la superficie tiende a ser aerdbica.

Estas lagunas pueden ser cerradas Gas expulsado

al aire con una cubierta de €0y, HiS, €O,

geomembrana flotante para:

(a) mejorar la  actividad de
digestion anaerobica por la
exclusion de aire (oxigeno)

(b) permitir la colecta de gas
(especialmente metano) el cual puede se usado como combustible

(c) reducir el efecto del olor proveniente de la actividad anaerdbica.
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Generalmente estas lagunas toman aguas
residuales con DOB (demanda de oxigeno
bioquimico) de 400 a 5000 kg/m’ y el
efluente de salida tiene el DOB reducido en
90 a 95%. El tiempo de retencidén es
normalmente de 4 — 7 dias. El proceso
anaerobico es mayormente autopropulsado
y la ftnica accidbn mecanica inicial
requerida es abastecer a la laguna con - -
aguas residuales y forzar su salida hacia un desagiie por rebose. Puede haber la necesidad
de que algunos sistemas trabajen con excesivas acumulaciones de sedimentos (base) y de
escorias (superficie debajo de la cubierta), pero esto depende de la naturaleza del agua
residual y de la dindmica del sistema.

Lagunas Aerdbicas (Aireadas)

Los sistemas  aerdbicos  usan Aire
aireadores de superficie tanto como Aireador “«
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contenido orgdnico el cual es
generalmente expulsado como diéxido de carbono. Tipicamente estos sistemas toman




aguas residuales con DOB en el orden de 500 a 1500 kg/m’ y el efluente de salida tiene el
DOB reducido alrededor de 90%. El tiempo de retencion es normalmente de 4 -7 dias.

Lagunas Aerobicas y Anaerdbicas (Combinadas)

Muchas plantas de tratamiento de aguas residuales utilizan sistemas aerdbicos y
anaerobicas como procesos combinados o separados. Esto puede ser ficilmente realizado
en una laguna usando una cobertura

flotante de geomembrana Gas

especialmente disefiada. Estos sistemas
combinados tienen una capacidad de /
tomar agua residual con DOB de SQOO Entradas s Escoria i / " Salida, "
kg/m3 y alcanzar un efluente de salida NN N ._________E"i"’;____ AR
con menos de 100 kg/m’. Los tiempos

totales de retencion pueden estar en el orden de 10 dias aunque algunos sistemas finalizan
con lagunas de ‘acabado’ o filtracion/irrigacion en pasto. Estos sistemas combinados tienen
la capacidad de reutilizar el gas para proveer energia que puede ser usada en los
mecanismos de aeracion.
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Aplicaciones de los geosintéticos

Las aplicaciones de geosintéticos en estos sistemas de lagunas estan esencialmente
asociados con sistemas de impermeabilizacién y con sistemas de cubiertas flotantes, sin
embargo hay variaciones que pueden ser optadas de acuerdo a las circunstancias:

(a) Sistemas de revestimiento: se pueden especificar apropiadamente revestimientos
geosintéticos de arcilla, con cubiertas de suelo o concreto; o geomembranas.

(b) Sistemas de Cubierta: los disefios pueden variar con factores tales como el proyecto de
operacion de la cubierta con respecto a los niveles de efluente, colecta de gas y factores
asociados, asi como con las restricciones de construccion, las cuales pueden limitar las
opciones de disefio de la cubierta.

(c) Evaporacion Mejorada: una tipica geomembrana oscura con aguas residuales
superficiales por encima de ella, hard que se eleve la temperatura del agua por radiacion
solar, creando una mejor capacidad de evaporacion. Esto es utilizado en la eliminacion de
aguas residuales y en procesos de extraccion de minerales y sal. Una cubierta flotante
sobre el agua residual previene el aumento del volumen de residuos en la estacion seca,
permitiendo la extraccion de agua fresca de la cubierta.

(d) Desecacion de Lodos: los geotubos fueron inicialmente desarrollados como una
herramienta de construccion para permitir el uso de arenas drenadas en la construccion de
obras de defensa costera o similares. Esas propiedades de filtracion también pueden ser
usadas para secar rapidamente con elevado contenido de humedad, llevandolos a un estado
solido que permita su transporte en camiones sin goteo.

(*) Raul Dario Durand F. es Ingeniero Civil, M.Sc. en Geotecnia por la Universidad de Brasilia.

| .
Sobre la IGS
I

La Sociedad Internacional de Geosintéticos (International Geosynthetics Society — IGS) es una
organizacion sin fines de lucro dedicada al desarrollo cientifico y tecnologico de geotextiles,
geomembranas, productos afines y tecnologias relacionadas. La IGS promueve la diseminacion de
informacion técnica sobre geosintéticos a través de informativos (IGS News) y de sus dos revistas
oficiales (Geosynthetics International - www.geosynthetics-international.com y Geotextiles and
Geomembranes - www.elsevier.com/locate/geotexmem). Informaciones adicionales sobre la IGS y
sus actividades pueden ser obtenidas en www.geosyntheticssociety.org o contactando la

Secretaria de la IGS (IGSsec@aol.com).

Aviso: La informacion presentada en este documento ha sido revisada por el Comité de Educacién de la
“International Geosynthetics Society (IGS)” y se cree que representa correctamente el actual estado de la
practica; sin embargo, tiene caracter puramente informativo. La IGS, el autor y el traductor no aceptan
ninguna responsabilidad proveniente del uso de la informacion presentada. La reproduccién de este
material es permitida si la fuente es claramente identificada.
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